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Produkt: Holzart Red Meranti 

Auftraggeber: Enno Roggemann GmbH & Co. KG, Ahrensstraße 4, 28197 Bremen 

Auftrag: Bestimmung des Nennwertes der Wärmeleitfähigkeit gemäß  
DIN EN 12664:2001-05 und DIN EN ISO 10456:2010-05 an Red Meranti 

Grundlage: Prüfbericht Nr. 2223059_1 vom 04.07.2024 

Prüfergebnis: 

Produktname Mittlere Dicke 
in mm 

Mittlere Rohdichte 
in kg/m³ 

D
23/50

in W/(m*K) 

Red Meranti 24,7 524 0,125 
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