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Technisches Datenblatt Kunde:
technical date-sheet costumer:
Span E1 Standard Rohplatte
Kennwert Prifnorm grai;fgzgic:kriﬂ 28 - 32 mm|>32-38 mm
Querzugestighalt  |o\pqe0 Qu-pv-as-00s |Mittelwert =025 > 020
Tensilestrength | | Nimm? ..
Abhebefestigkeit Mittewert | _ ... | _ . | TTTTTTTTT
EN QM-PV-QS-009 >
Surface soundness =11 MV o INmme | mac P
Biegefestigkeit Mittewert | _ .. | .. | TT7TTT
EN QM-PV-QS-006 > >
Bending strength __|= 010 |TVasee oL ?’_5________.-.i.7.‘.c_] ________
Blage- mtewet | ... | ... |
Elastizitatsmodul EN 310 QM-PV-QS-006 N;m‘a;n"‘z’er > 1200 > 1050
Moduls of Elasticity | ) L
Formaldehydgehalt e
Formaldehyde EN 120 QM-PV-QS-010 21?0 Pl g E1 WKI Uberwacht
coutent e e
Faleht EN 322 Qm-pv-qs-oos |Mittelwert 4-8 8.8
Moisture e LIS (SRR SUURRO U
g::ggeha" ISO 3340  |am-Pv-as-013 |% <0,15 <015
Plattenverzug QM-PV-QS-014 [mm/m =20 <20
Bowonrawboard | e e '
. Toleranzauf| . 5~ | LA~ | T
Lange EN 324-1 gM—Handbuch- Nennmal +2,0 +20
Length 3 PARREDROT. |t max. £5,0 | max. 5,0 .
""" LT oleranz auf | Lo |
Bl".elte EN 324-1 gM-Handbuch— Nennmai +20 +20
Width pan-PP-06-01 i o max. 5,0 | max. £5,0
[ e Toleranzauf | T
Dicke PM-Handbuch-
Thickness EN 324-1 Span-PP-06-01 Nennmaf +0,2 +0,2
............................................................ L1 (5! SN AN JNSECERSN | OO
Rechtwinkligkeit PM-Handbuch-
Rectangularity EN 324-2 Span-PP-06.01 mm/m =2 2
Datum: Funktion Unterschrift
4
Ersteller. 31.05.2012 | Qualitatssicherung S s
74
Fraigrane A5 AL |Betriebsleitung %//,(/ f ¥
£
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